
 چکیده
 اخیار  چندساا   در ،اند‌استفاده شده رسانا نیمه نانوذرات سنتز برای که هایی میزبان از مختلفی انواع میان در

 هاای ‌ابرشاکهه  هاا  آن ها، زئولیت ساختار به توجه با. است داشته تمرکز ها زئولیت روی بر تحقیقاتی کارهای

 با تواند می نانوکامپوزیت خواص. شوند داده قرار ها آن در توانند می رسانا نیمه نانوذرات که هستند بعدی‌سه

 .نمایاد  تغییار  هاادی  نیماه  ناانوذرات  نوع تغییر با یا ها، زئولیت از دیگری نوع از استفاده با ابرشکهه ساختار

MgO 7/8 انرژی شهاف با رسانا نیمه یک ev سااخت  بارای  عاالی  بسایار  مااده  یاک  دهد می نشان که است 

 ضاد  اما  ع  MgOکاه  داده نشان مطالعات. باشد می اپتوالهترونی و الهترونیهی مختلف کارآمد های دستگاه

 حالات  روش از استفاده با بزرگ موردنیت ماتریس در MgO نانوذرات ،مطالعه این در. است مؤثری باکتری

 فوریاه  تکادی  یاا   قرماز  ماادون  سانیی  طیف،  (XRD)ایهس اشعه پراش وسیله به ها نمونه. شد سنتز جامد

(FTIR)، عکوری الهترونی میهروسهوپ (TEM) روبشی الهترونی میهروسهوپ و (SEM) شناساایی  مورد 

 ،TEMتصااویر . اناد  شاده  سنتز مهعکی صورت به ذرات که دهد می نشان ،Xاشعه پراش الگوی. گرفتند قرار

 .دهد می نشان نانومتر 41 متوسط قطر با را  MgO کوچک کروی نانوذرات
 

 .TEM نانوکامپوزیت، ،MgO بزرگ، موردنیت :واژه کلید
 


