
 چکیده 

استافیلوکوکوس اورئوس یکی از مهمترین عوامل عفونی بیمارستانی است که نسبتت ببه بسبیارز از     مقدمه:

سبیی ببراین    سیلین مقاوم اسبت  از ایبن رو مقققبین   روفلوکسالین و متیپرایج از جمله سی زهابیوتیکآنتی

کند یا کمتبرین مقاومبت را ایجباد    ندارند که از مواد ضدمیکروبی استفاده کنند که در باکترز ایجاد مقاومت 

کند  یکی از این مواد ضدمیکروبی نانوذرات هستند که به دلیل اندازه بسیار کوچکی که دارند و همین طبور  

توانبد ببا   می Fe3O4  نانوذرات مغناطیسی مانند کنندنستت سطح به حجم آنها در باکترز ایجاد مقاومت نمی

ها شبوند از ایبن   بیوتیکهاز ایجاد کننده مقاومت در باکترز باعث عملکرد بهتر آنتیاثر گذاشتن بر روز ژن

 ها جلوگیرز کرد  توان از افزایش مقاومت در باکترزرو می

آورز شد  در ابتدا مختلف شهر رشت جمعهاز نمونه بالینی از بیمارستان 87: طی چند ماه تیداد روش کار

بیبوتیکی آنهبا   هاز افتراقی مورد شناسایی و حساسیت آنتیهاز استافیلوکوکوس اورئوس توسط روشایزوله

بیوتیک سیپروفلوکسالین ببر روز  به همراه آنتی Fe3O4-TSCمورد ارزیابی قرار گرفت در نهایت اثر نانوذره 

 ا بررسی شد  هترین سویهمقاوم norBبیان ژن 

درصد از سویه هاز مورد مطالیه مقاوم به سیپروفلوکساسین 64نتایج جداسازز میکروبی نشان داد که نتایج:

بیوتیک سیپروفلوکسالین بر روز سویه هباز  به همراه آنتی Fe3O4-TSCبودند و طی تیمارز که با نانوذره 

 در سویه هاز مقاوم بودیم  norBژن مقاوم صورت گرفت ما شاهد اثر گذارز نانوذره و کاهش بیان 

 norB توانبایی اثبر گبذارز ببر روز  مب       Fe3O4-TSCداد که نانوذره مطالیه اخیر نشان گیری کلی:نتیجه

 و کاهش مقاومت این باکترز را دارد   استافیلوکوکوس اورئوس

 Fe3O4-TSC،  م  افلاکس، نانوذره  norBاستافیلوکوکوس اورئوس، ژن  کلمات کلیدی:

 


