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 چکیده

 علاوه .گذارد می تأثیر زنده موجودات روي که دارند قوي بسیار بیولوژیکی فعالیت ذاتاً داروها مقدمه:

 شوند نمی تجزیه عادي شرایط تحت و هستند مقاوم بسیار بیولوژیکی تجزیه به نسبت ها دارو این، بر

 مسبب دارویی یکی از ترکیبات .دارند ویژه شرایط تحت خاص هاي واکنش به نیاز تجزیه براي بلکه

می توانند باعث صدمه دیدن سلولهاي محافظ جداره معده و  .دمحیط زیست، نوافن می باش آلودگی

 بنابراین تجزیه بیولوژیکی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.دوازده شوند.

ابتدا از خاک اطراف تصفیه خانه شرکت داروسازي نمونه گیري و با استفاده از  مواد و روش ها: 

روش هاي استاندارد جداسازي باکتري انجام شد. سپس باکتري در معرض غلظت هاي مختلف 

این دارو مورد بررسی قرار گرفت و نتایج جهت بررسی  در حضورقرار گرفته و میزان رشد  نوافن

بر بررسی گردید. سپس همین کار با استفاده از نانوکامپوزیت  Hplcفاده از تمیزان کاهش دارو با اس

انجام گردید و دوباره نتایج جهت بررسی با و باکتري  کامپوزیتنانو ترکیب پایه فلز و همچنین 

Hplc  .مورد ارزیابی قرار گرفت 

حضور نانوکامپوزیت، درصد و در  6/66نتایج نشان داد که داروي مورد نظر در حضور باکتري  نتایج:

اما بیشترین درصد کاهش دارو مربوط به ترکیب نانوکامپوزیت و باکتري نشان درصد کاهش دارد. 29

بنابراین میتوان در آینده جهت تصفیه مناسب پساب دارو سازي از نانوکامپوزیت هاي  داده شد.

 تجزیه دارو استفاده نمود.با توانایی حاوي باکتري 

 Hplc، نوافني سازي، دارو کلمات کلیدی:

  


